

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

COLCHON DE POLIURETANO 

Y FUNDA
1.- REQUISITOS TECNICOS RENGLON 1:

OBJETO:COLCHON ESPUMA POLIURETANO.

NORMA DEF VES 25C.
NORMA DEF VES 26D.

PLACA DE ESPUMA, MEDIDAS: 1.90 X 0.80 X 0.21 CMS.

TELA:SEGÚN NORMA DEF VES 1062ª.

     .

ALGODÓN 50%.

POLIESTER 50% 

  FORRO:HOLGADO DE 2 PIEZAS SUPERIOR E INFERIOR CON BANDA

  COMPLEMENTARIA TIPO FUELLE.

  1 CABECERA CON CIERRE BRONCE Y PESTAÑA DE TELA.

  COSTURAS: OVERLOCK Y DE SEGURIDAD.

2.- CERTIFICADO ENTREGA DE MUESTRA

El OFERENTE deberá presentar al acto de apertura el correspondiente ANEXO 4 – CERTIFICADO ENTREGA DE MUESTRA, el cual deberá estar conformado por el Sr. JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS o el ENCARGADO DEL DEPTO. CONTABILIDAD Y FINANZAS (TELEFONOS DE CONTACTO 4317-200 interno 2724).

Para la entrega de muestra coordinar de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs 

3.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
En todos los aspectos no prescriptos en la presente especificación técnica se aplicará lo establecido en la NORMA DEF VES 25C Y 26D.  

Las Normas DEF pueden ser consultadas:

A. en línea en la pagina web:

 http://www.mindef.gob.ar/institucional/administracion/buscador-de-normasdef.php; 

B. en la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica del Ministerio de Defensa, Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB); solicitarlas por correo electrónico a la casilla normalización@mindef.gob.ar 
