ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones técnicas

Las coronas de porcelana  se entregaran de 10 a 14 días, dependiendo de la complejidad del trabajo.

Las coronas de porcelana su parte metálica puede estar compuesta de diversos materiales, como una aleación de oro, paladio, o una aleación de níquel o de cromo, que presentan como características: biocompatibilidad (no produzca reacciones inmunológicas ni toxicidad en el medio bucal), propiedades físicas y químicas adecuadas (resistentes al desgaste y a la corrosión), propiedades ópticas y de adhesión al metal adecuadas, poseer ajuste y durabilidad, reproducción de detalles y bajo costo.

El frente deberá ser de porcelana.
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